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NeoCret

Durch die Anderung der SN EN 206 sind wir verpflichtet Anpassun-
gen an den Rezeptbezeichnungen vorzunehmen, was sich nicht
andert ist unser Vorsatz den Kunden hochwertige und nachhaltige
Produkte zu liefern.

SUGB

ASMP

NeoCret® Der Okobeton aus dem Kreislauf ... definitiv!

Unser NeoCret® wird auf zertifiziertem Werk aus Rezyklierten Rohstoffen
hergestellt.
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Bestellungen T 055 286 46 46

NEOCRET®

Der Okobeton ... definitiv!

Als Baustoffhersteller ubernehmen wir Vera

NeoCret® den Okobeton aus Rezyklierten Ro

Beton ist in der modernen Welt unverzichtbar. Jahrlich wird weltweit eine Masse
von ca. 24 Mia Tonnen, allein in der Schweiz sind es rund 38 Mio Tonnen, fir die
Gestaltung unseres Lebensraumes benotigt. Bei so viel Masse ist ein okologi-
scher Baustoff fur alle Anwendungen unabdingbar.

Einmalig in der Schweiz, es werden alle NeoCret® Sorten fiir den Hoch- und Tief-
bau mit dem grosstmoglichen Anteil von mindestens 85% rezyklierten Gesteins-
kornungen hergestellt: entweder mit unserem gewaschenen Mischgranulat,
welches aus Rickbauten gewonnen wird, oder mit rezyklierten Natursteinen, die
in unserer Bodenwasche aufbereitet werden. Dabei bestimmt die jeweilige Ver-
wendung des NeoCret®, wo welche Gesteinskornung eingesetzt wird. Deshalb ist
die Okobilanz des NeoCret® ungeschlagen. Es muss nur noch ein kleiner Anteil
von maximal 15% nicht nachwachsender Kies abgebaut werden. Deponien wer-
den dadurch massiv entlastet. Durch den Einsatz von modernsten CO, reduzierten
Zementen und dem CO, neutralen Beheizen der Produktion mit einer modernen
Altholzschnitzelheizung wird dem Klimawandel entgegengewirkt. Zusatzlich wird
das in der Produktion anfallende Zementwasser wiederverwendet. Durch die
optimale Erschliessung unseres Werks am Autobahnanschluss A15 werden
Transportwege minimiert. Dies alles mit unserem hohen Service- und Qualitats-
standard.

Viele Griinde, welche den NeoCret® zu dem Okobeton machen.

NeoCref

Der Okobeton ... definitiv!

®
SUGBS>ASMP
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ntwortung und produzieren ausschliesslich
hstoffen.

Durchschnittlicher Massenanteil Klassifizierter NeoCret®

Rezykliertes Wasser

CO, reduzierter Zement

>85%
Rezyklierte
Gesteinskornung

<15%
Primare Gesteinskornung

Sie haben es jetzt in der Hand Verantwortung zu
ubernehmen. Als Ingenieur, Architekt, Planer,
Baumeister oder Bauherr mit NeoCret® einen Schritt
in eine nachhaltige Zukunft zu machen. Fur uns, fir
unsere Kinder, fiir die Umwelt und unsere Schweiz.
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® Klassifizierter NeoCret fiir den Hochbau
N eoc ret nach Eigenschaften SN EN 206
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Sorte A NeoCret: fiir den Hochbau Expositionsklasse: XC1, XC2
Klassifiziert
100500 A 050 M RC-M40 M Kran C20/25 32 weich' 0.65 20 144.00
100505 A 050 M/N RC-M40 M/N Kran C20/25 32 weich' 0.65 25 149.70
101000 A 100 M RC-M40 M Kran C25/30 32 weich' 0.65 20 150.30
101002 A 152 M RC-M40 M Kran C25/30 16 weich' 0.65 20 164.00
101005 A 100 M/N RC-M40 M/N Kran C25/30 32 weich' 0.65 25 153.80
101010 A 180 M RC-M40 M ScC C25/30 16 fliessfahig 0.65 20 177.80
101015 A 190 M RC-M40 M ScC C25/30 8 fliessfahig 0.65 20 192.80
101024 A 050 N N Kran C20/25 32 weich' 0.65 163.50
101025 A 100N N Kran C25/30 32 weich' 0.65 166.60
101026 A101N N Pumpbeton C25/30 32 weich’ 0.65 172.10
101027 A 152N N Kran C25/30 16 weich' 0.65 181.10
101028 A 153 N N Pumpbeton C25/30 16 weich' 0.65 186.10
101040 A171N N Pumpbeton C25/30 8 weich' 0.65 206.90
Sorte B NeoCret: fiir den Hochbau Expositionsklasse: XC3
Klassifiziert
101050 B 200 M RC-M40 M Kran C25/30 32 weich' 0.60 20 152.30
101055 B 200 M/N RC-M40 M/N Kran C25/30 32 weich' 0.60 25 156.30
101060 B 280 M RC-M40 M ScC C25/30 16 fliessfahig 0.60 20 173.90
101075 B 200 N N Kran C25/30 32 weich' 0.60 168.60
101076 B 201N N Pumpbeton C25/30 32 weich' 0.60 173.60
101079 B 250 N N Kran C25/30 16 weich' 0.60 182.60
101080 B 251N N Pumpbeton C25/30 16 weich' 0.60 187.60
Sorte WD NeoCret: Wasserdicht
Klassifiziert
101085 WD 210N N Kran WD C25/30 32 weich' 171.90
101086 WD 211 N N Pumpbeton WD C25/30 32 weich' 176.90
101087 WD 214 N N Monobeton WD C25/30 32 weich' 176.90
101088 WD 218 N N Mono-Pumppar WD C25/30 32 weich' 181.90
Sorte C NeoCret: fiir den Hochbau Expositionsklasse: XC4, XD2a, XD1, XF1
Klassifiziert
101126 C300N N Kran C30/37 32 weich' 0.50 178.10
101127 C301N N Pumpbeton C30/37 32 weich' 0.50 183.10
101128 C 304N N Monobeton C30/37 32 weich' 0.50 183.10
101129 C305N N Kran C40/50 32 weich' 0.50 194.60
101131 C 308N N Mono-Pumppar C30/37 32 weich' 0.50 188.10
101133 C 358N N Mono-Pumppar C30/37 16 weich' 0.50 212.10
101135 C350N N Kran C30/37 16 weich' 0.50 192.10
101136 C351N N Pumpbeton C30/37 16 weich' 0.50 197.10
101137 C355N N Kran C40/50 16 weich' 0.50 208.10
101138 C371N N Pumpbeton C40/50 8 weich’ 0.50 225.50
101139 C380N N ScC C30/37 16 fliessfahig 0.50 212.10
101140 C385N N ScC C40/50 16 fliessfahig 0.50 228.00
101141 C390N N ScC C35/45 8 fliessfahig 0.50 238.00

Preisliste Version 2023-04 (NeoCret C330 N SCC nicht mehr im Sortiment)
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Beispiele Anwendung NeoCret nach SN EN 206

Sorte A Expositionsklasse XC1, XC2
Sorte B Expositionsklasse XC3
Sorte C Expositionsklasse XC4, XF1, XD2a, XD1

Sorte A
= Decken abgedichtet

Sorte C

Aussenwédnde (z.B. NeoCret A 100 M/N RC-M40)
Sorte A [
Innenwande

(z.B. NeoCret C 300 N) |,
(z.B. NeoCret A 100 M RC-M40

oder NeoCret A 180 M RC-M40) |,

Sorte B [ I

Aussenwande

vor Regen geschiitzt
(.B. NeoCret B 200 M (
oder NeoCret B 280 M)

Sorte C

= Decken
(z.B. NeoCret C 300 N)

Sorte C/ WD

Keller/Aussenwinde
(z.B. NeoCret WD 210 N)

Sorte C/ WD

Bodenplatte
(z.B. NeoCret C 300 N)

Unsere Bezeichnungen

Sortenbezeichnung Anwendung Grosstkorn wz/eq

Artikel Gesteinskornung Druckfestigkeitsklasse Konsistenz Elastitatsmodul
J/ gemass SN EN 206 J/ VW 1.10-1.00 Weich kN/mm?

2 N N

101005 | AtooMRCM40 | M | kran | c2s30 | 32 | weic | 065 | 20

M: Mischgranulat M/N: Mischung aus Mischgranulat und Natursteine RC-M40: 40 M.%< M <100 M.-% in Massenprozent
N: Natursteine SCC: Selbstverdichtender NeoCret

" Konsistenz VM 1.10-1.00 weich
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® Klassifizierter NeoCret fiir den Tiefbau
N eo C ret nach Eigenschaften SN EN 206
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Sorte D NeoCret: fiir den Tiefbau T1 Expositionsklasse: XC4, XD1, XF3, XF2, XD2a
Klassifiziert
101175 D 400N N Kran C25/30 32 weich’ 0.50 205.70
101176 D 401N N Pumpbeton C25/30 32 weich' 0.50 210.70
Sorte E NeoCret: fiir den Tiefbau T2 Expositionsklasse: XC4, XD1, XF4, XD2a
Klassifiziert
101225 | ES500N | N Kran | c25/30 | 32 |  weicht | 05 | | 206.80
Sorte F NeoCret: fiir den Tiefbau T3 Expositionsklasse: XC4, XD3, XF2, XD2b
Klassifiziert
101275 | F 600N | N Kran | c30/37 | 32 | weicht | 045 | | 21150
Sorte G: fiir den Tiefbau T4 Expositionsklasse: XC4,XD3,XF4,XD2b
Klassifiziert
101325 G 700 N N Kran C30/37 32 weich’ 0.45 216.60
101326 G701 N N Pumpbeton C30/37 32 weich' 0.45 221.60
101327 G 750N N Kranbeton/Pumpbeton |  C30/37 16 weich’ 0.45 235.60
Sorte H NeoCret: fiir Geotechnik (Pfahlbeton einbringen im Trockenen)
Klassifiziert
101375 H 800 N N Kran C25/30 32 sehr weich 0.50 188.40
101376 H 805 N N Kran C30/37 32 sehr weich 0.50 200.70
Sorte | NeoCret: fiir Geotechnik (Pfahlbeton einbringen unter Wasser)
Klassifiziert
101425 | 900 N N Kran C25/30 32 fliessfahig 0.50 200.20
101426 1901 N N Pump C25/30 32 fliessfahig 0.50 206.90
Sorte SG NeoCret: fiir den Kanton St.Gallen Expositionsklasse: XC4, XD3, XF1
Klassifiziert
101475 SG1N N Kran C30/37 32 weich’ 0.45 209.90
101476 SG2N N Kran C30/37 16 weich’ 0.45 228.50
Sorte SG NeoCret: fiir den Kanton St.Gallen Expositionsklasse: XCO
Klassifiziert
101452 SG 3 M RC-M40 M Kran C16/20 32 weich’ 137.90
101478 SG4N N Kran C16/20 16 steif 163.60
101479 SG5N N Kran C16/20 4-8 steif 173.30
Sorte Color NeoCret
Klassifiziert
101145 Eingefarbter Beton Eigenschaften und Preis auf Anfrage
M: Mischgranulat M/N: Mischung aus Mischgranulat und Natursteine
N: Natursteine RC-M40: 40 M.%< M <100 M.-% in Massenprozent

" Konsistenz VM 1.10-1.00 weich
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Beispiele Anwendung NeoCret nach SN EN 206

Sorte D (T1)
Sorte E (T2)
Sorte F (T3]
Sorte G (T4)

Sorte H/I/K/L

Sorte C
(z.B. NeoCret C 300 N)

Expositionsklasse XC4, XD1, XF3, XF2, XD2a

Expositionsklasse XC4, XD1, XF4, XD2a
Expositionsklasse XC4, XD3, XF2, XD2b
Expositionsklasse XC4, XD3, XF4, XD2b
Pfahlbetone (keine Expositionsklasse)

Sorte G

Sorte F

~

Sorte E

(z.B. NeoCret

I

Sorte C

C 300 N)

Sorte H

Pfahlbeton

im Trockenen

Sorte F

Sorte E

Sorte F

Sorte G

Sorte |

Pfahlbeton
unter Wasser

(z.B. NeoCret C 300 N)
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® Unklassifizierte NeoCret Sorten
N eo C ret nach Zusammensetzung
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NeoCret Mager 0-16 Unklassifiziert
105000 Mab0 M16 M 50 0-16 erdfeucht 48.40
105002 Ma100 M16 M 100 0-16 erdfeucht 59.40
105004 Ma150 M16 M 150 0-16 erdfeucht 70.40
105006 Ma200 M16 M 200 Hiillbeton / Auffiillung / 0-16 erdfeucht 81.40
105008 Ma250 M16 M 250 Stabilisierung 0-16 erdfeucht 92.40
105029 Ma150 N16 N 150 0-16 erdfeucht 90.40
105031 Ma200 N16 N 200 0-16 erdfeucht 101.40
105033 Ma250 N16 N 250 0-16 erdfeucht 112.40
NeoCret Mager 0-32 Unklassifiziert
105050 Mab0 M32 M 50 0-32 erdfeucht 48.40
105052 Ma100 M32 M 100 0-32 erdfeucht 59.40
105054 Ma150 M32 M 150 0-32 erdfeucht 70.40
105056 Ma200 M32 M 200 Hiillbeton / Auffiillung / 0-32 erdfeucht 81.40
105058 Ma250 M32 M 250 Stabilisierung 0-32 erdfeucht 92.40
105079 Ma150 N32 N 150 0-32 erdfeucht 90.40
105081 Ma200 N32 N 200 0-32 erdfeucht 101.40
105083 Ma250 N32 N 250 0-32 erdfeucht 112.40
NeoCret Sohle 0-16 Unklassifiziert
105152 Sohle100 M16 M 100 0-16 erdfeucht 57.30
105154 Sohle150 M16 M 150 . . 0-16 erdfeucht 59.30
Sauberkeitsschicht
105156 Sohle200 M16 M 200 0-16 erdfeucht 70.30
105158 Sohle250 M16 M 250 0-16 erdfeucht 81.30
NeoCret Sicker 16-32 Unklassifiziert
105100 Si100 M16/32 M 100 16-32 steif 75.40
105102 Si150 M16/32 M 150 16-32 steif 82.40
105104 Si200 M16/32 M 200 16-32 steif 90.40
105106 Si250 M16/32 M 250 Sickerfahige Verfiillung 16-32 steif 98.40
105125 Si100 N16/32 N 100 Rihlwand 16-32 steif 98.00
105127 Si150 N16/32 N 150 16-32 steif 106.00
105129 Si200 N16/32 N 200 16-32 steif 112.00
105131 Si250 N16/32 N 250 16-32 steif 122.00
NeoCret Splitt 4-8 Unklassifiziert
105625 Sp200 N4/8 N 200 4-8 steif 156.70
Bettung von Platten .
105627 Sp250 N4/8 N 250 4-8 steif 163.70
NeoCret Splitt 8-16 Unklassifiziert
105640 Sp200 N8/16 N 200 8-16 steif 156.70
Bettung von Platten :
105642 Sp250 N8/16 N 250 8-16 steif 163.70
NeoCret Trockenspritzbeton 0-8 Unklassifiziert
105806 TrSp300 M8 M 300 0-8 trocken 147.50
105811 TrSp350 M8 M 350 Spritzbetonwénd 0-8 trocken 157.80
105813 TrSp400 M8 M 400 0-8 trocken 168.10

M: Mischgranulat N: Natursteine
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NeoCret Nach Zusammensetzung 0-16 Unklassifiziert
105200 N 200 M16 M 200 0-16 weich 81.40
105202 N 250 M16 M 250 0-16 weich 92.40
105204 N 300 M16 M 300 ) ] 0-16 weich 103.40
105206 N 350 M16 M 350 Allgemeine Bauteile 0-16 weich 114.40
Beton Verdichten
105226 N 200 N16 N 200 0-16 weich 101.40
105227 N 250 N16 N 250 0-16 weich 112.40
105229 N 300 N16 N 300 0-16 weich 123.40
NeoCret Nach Zusammensetzung 0-32 Unklassifiziert
105250 N 200 M32 M 200 0-32 weich 81.40
105252 N 250 M32 M 250 0-32 weich 92.40
105254 N 300 M32 M 300 ] ] 0-32 weich 103.40
105256 N 350 M32 M 350 Allgemeine Bauteile 0-32 weich 114.40
Beton Verdichten
105276 N 200 N32 N 200 0-32 weich 101.40
105277 N 250 N32 N 250 0-32 weich 112.40
105279 N 300 N32 N 300 0-32 weich 123.40
NeoCret Randstein 0-16 Unklassifiziert
105300 R250 M16 M 250 Bettung Randstein 0-16 steif 128.40
105325 R250 N16 N 250 Strassenabsschlisse 0-16 steif 165.50
NeoCret Randstein 0-4 Unklassifiziert
105375 R250 N4 N 250 Randsteinumhiillung 4-8 steif 175.20
wasserdurchlassig
NeoCret Mortel 0-4 Unklassifiziert
105425 M 300 N4 N 300 0-4 plastisch 184.10
105426 M 350 N4 N 350 Naturstein 0-4 plastisch 193.80
105427 M 400 N4 N 400 Mauerwerk 0-4 plastisch 203.60
105428 M 450 N4 N 450 Martel 0-4 plastisch 213.40
105429 M 500 N4 N 500 0-4 plastisch 223.10
NeoCret Uberzug 0-4 Unklassifiziert
105435 U 300 N4 N 300 0-4 erdfeucht 184.10
105436 U 350 N4 N 350 0-4 erdfeucht 194.80
105437 U 400 N4 N 400 Bodenaufbau 0-4 erdfeucht 203.60
105438 U 450 N4 N 450 0-4 erdfeucht 213.40
105439 U 500 N4 N 500 0-4 erdfeucht 223.10
NeoCret Hilfsprodukte Unklassifiziert
105475 Sch400 N4 N 400 Schmiermischung 0-4 weich 203.60
105476 Vor400 N4 N 400 Vorlagemdrtel 0-4 weich 203.60
NeoCret Walz 0-16 Unklassifiziert
105500 W 325 M16 M 325 0-16 erdfeucht 141.70
105525 W 325 N16 N 325 Betonbelag 0-16 erdfeucht 169.10
Verkehrs und Lagerflachen
105527 W 280 N16 N 280 0-16 erdfeucht 159.80
NeoCret Walz 0-32 Unklassifiziert
105550 W 300 M16 M 300 Betonbelag 0-32 erdfeucht 134.10
105526 W 280 N16 N 280 Verkehrs und Lagerflachen 0-32 erdfeucht 154.20
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Technische Hinweise zu NeoCret

NeoCreft’

Klassifizierte NeoCret Sorten nach Eigenschaften, Norm SN EN 206

Klassifizierter NeoCret nach Eigenschaften ist Beton mit festgelegten Eigenschaften auf Basis von grundlegenden und gegebenenfalls
zusatzlichen Anforderungen, fiir deren Bereitstellung und Erflillung der Hersteller verantwortlich ist. Die grundlegenden Anforderungen
nach SN EN 206 beinhalten die Druckfestigkeitsklasse, die Expositionsklasse, den Nennwert des Grosstkorns der Gesteinskornung, die

Konsistenz und die Chloridgehaltsklasse.

Druckfestigkeitsklasse

Der feste NeoCret wird anhand seiner Druckfestigkeit in unterschiedliche Druckfestigkeitsklassen eingeteilt. Fir die Druckfestigkeits-
klasse (z.B. C 25/30) wird die charakteristische Mindestdruckfestigkeit sowohl fiir den Zylinder (1. Zahl) als auch fir den Wiirfel (2. Zahl)

angegeben.

Expositionsklassen

KLASSE UMGEBUNG ANWENDUNGSBEISPIELE
X0 Kein Korrosions- oder Unbewehrte Fundamente ohne Frost,
Angriffsrisiko Unbewehrte Innenbauteile
Korrosion durch Karbonatisierung
. Bewehrte Innenbauteile oder Bauteile,
el Trocken oder stindig nass die standig in Wasser getaucht sind
XC2 Nass, selten trocken Fundamente
g
2 . Vor Regen geschiitzter Beton im Freien;
g e Massige Feuchte offene Hallen, Feuchtraume
(] o o g .
m Aussenbauteile mit direkter Bewitterung;
5 Mo Wechselnd nass und trocken Beleuchtungsmasten, Balkone, Fassaden, Briistungen
©
En Korrosion durch Chloride
<
. Betonoberflachen, die chloridhaltigem
XD1 Massige Feuchte Spriihnebel ausgesetzt sind, Einzelgaragen
XD2a Nass, seltep trocken, Chloridgehalt: Schwimmbader
<0,5 g/l (Susswasser)
Nass, selten trocken, Chloridgehalt: | Solebader, Bauteile in Kontakt mit chloridhaltigem Industrie-
XD2b
>0,5 g/l (Salzwasser) abwassern
XD3 Wechselnd nass und trocken Teile von _I_3rucken mit Spritzwasserkontakt;
Betonbelage, Parkdecks
Frostangriff mit und ohne Taumittel
XF1 Massige Wa_ssersatngung Vertikale Aussenbauteile, die Regen und Frost ausgesetzt sind
ohne Taumittel
XE2 Mé&ssige Wassersattigung Vertikale Bauteile, die Frost- und Taumittel (Sprithnebelbereich)
‘q,_'j mit Taumittel ausgesetzt sind
(&)
3 Hohe Wassersattigung Horizontale Aussenbauteile, die Regen und Frost ausgesetzt
XF3 . ;
E ohne Taumittel sind
3
o Hohe Wassersattigung Horizontale und vertikale Bauteile, die Frost und Taumittel
= XF4& ) ) - . . .
= mit Taumittel (Spriih- und Spritzwasserbereich) ausgesetzt sind
<C[
Chemischer Angriff durch natiirliche Boden und Grundwasser
XA1 Chemisch schwach angreifend
Bauwerksteile, die chemischem Angriff durch natirliche Boden
XA2 Chemisch massig angreifend und Grundwasser ausgesetzt sind, es sind die Grenzwerte zu
beachten
XA3 Chemisch stark angreifend

38 | Preisliste 2023



Grosstkorn

Das Grosstkorn im NeoCret ist unter Beriicksichtigung der Bewehrungsabstande, die Abmessungen des Bauteils und der Verarbeitung
moglichst gross zu wahlen.

Konsistenz

Fir die Verarbeitung und den Einbau von NeoCret ist die Auswahl der geeigneten Konsistenz von grosser Bedeutung. Abhangig von in der
Schweiz ublichen Priifmethoden fiir die Konsistenzmessung werden die einzelnen Messbereiche entsprechenden Konsistenzklassen
zugeteilt. Selbstverdichtender NeoCret SCC entspricht grundsatzlich der Konsistenzklasse SF (=slump flow) oder einem Ausbreitmass
von F7 2 700mm.

AUSBREITMASSE VERDICHTUNGSMASSE SETZMASSE Setzfliessmass (SCC) BESCHREIBUNG
Klasse Wert [mm] | Klasse Wert [mm] Klasse Wert [mm] | Klasse \[Arfr:]
co* > 1,46 erdfeucht

e <340 Cc1 1,45bis 1,26 | S1 10 bis 40 steif

F2 350 bis 410 | C2 1,25 bis 1,11 S2 50 bis 90 plastisch

F3 420 bis 480 | C3 1,10 bis 1,04 | S3 100 bis 150 weich

F4 490 bis 550 S4 160 bis 210 sehr weich

F5 560 bis 620 S5* > 220 fliessfahig

F6* > 630 SF1 550-650 | sehr fliessfahig
SF2 660-750 sehr fliessfahig und
SF3 760 - 850 selbstverdichtend

* Wegen fehlender Empfindlichkeit der Prifverfahren nicht zu empfehlen. Eine allgemein verbindliche Korrelation zwischen den
Konsistenzklassen existiert nicht, jedoch hat die Praxis eine annahernde Gleichwertigkeit gezeigt.

Chloridgehaltsklasse

Die SN EN 206 definiert unterschiedliche Anforderungen an den durch die Ausgangsstoffe eingetragenen Chloridgehalt fir
unbewehrten Beton (CL 1.0), Stahlbeton (Cl 0.20) sowie Spannbeton (CL 0.10). Klassifizierter NeoCret mit Natursteinen
entsprechen der Chloridgehaltsklasse Cl 0.10, klassifizierter NeoCret mit Mischgranulat oder Betongranulat entsprechen der
Chloridgehaltsklasse Cl 0.20

Hinweis zum Pumpbeton

Die zum Anpumpen (Schmieren der Rohrinnenwande) erforderliche Schmiermischung z.B. NeoCret Sch400 N4 darf nicht fir
Betontragwerke verwendet werden, d.h. nicht in die Schalung gepumpt werden.

Festigkeitsentwicklung

Die Festigkeitsentwicklung von NeoCret bei einer Temperatur von 20°C wird in Abhangigkeit des Schatzwertes vom Festigkeitsverhaltnis
angegeben. Das Festigkeitsverhaltnis wird aus den mittleren Druckfestigkeiten nach 2 Tagen und nach 28 Tagen gebildet. Alle in der
Preisliste aufgefiihrten klassifizierten NeoCret nach Eigenschaften entsprechen mindestens der Festigkeitsentwicklung «mittel». Fir
NeoCret SCC gilt eine «langsame» Festigkeitsentwicklung. Die mindestens erreichbare Festigkeitsentwicklung gem. SN EN 206 wird
garantiert. Generell gilt, dass die Festigkeitsentwicklung abhangig ist von der aktuellen Einbausituation und den Witterungsverhaltnissen.

NeoCret nach Sorten

Um die Ausschreibung einfacher und transparenter zu gestalten wurden die Sortenbezeichnungen A-C fiir den Hochbau und D-L
fur den Tiefbau definiert. Wir empfehlen, die Sortenbezeichnung bei der Ausschreibung und Bestellung zu verwenden.

NeoCret nach Zusammensetzung

Fir die mit NeoCret nach Zusammensetzung erreichbaren Eigenschaften und Werte liegt die Verantwortung alleine beim Ausschrei-
benden. Dazu hat der Ausschreibende dem Lieferwerk alle benétigten Angaben wie Zementgehalt und Sorte, Sieblinie der Gesteins-
kornung, Wasserzementwert, Art und Menge von Zusatzmitteln oder Zusatzstoffen etc. anzugeben.
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NeoCreft’

Transportpreise fur NeoCret

Bestimmungsort NeoCret klassifiziert CHF/m? NeoCret unklassifiziert CHF/m?3
Benken 41.70 36.10
Biirg 22.35 16.60
Buttikon 31.50 25.75
Dirnten 39.45 33.75
Ermenswil 31.50 25.75
Ernetschwil 31.50 25.75
Eschenbach 24.60 18.90
Gebertingen 26.95 21.15
Goldingen 28.05 22.35
Gommiswald 36.10 30.30
Hintergoldingen 40.65 34.95
Hombrechtikon 47.50 41.80
Jona 32.65 26.95
Kaltbrunn 34.95 29.20
Kempraten 39.50 33.75
Lachen 40.65 34.95
Laupen 28.05 22.35
Lenggis 34.95 29.20
Maseltrangen 37.20 31.50
Neuhaus 18.90 13.20
Oberricken 36.10 30.30
Rapperswil 39.45 BEN/D
Reichenburg 30.30 24.60
Ricken 33.75 28.05
Rieden 46.35 40.65
Rieterswil 26.95 21.15
Rti 36.10 30.30
Schmerikon 23.50 17.70
Schiibelbach 36.10 30.30
Siebnen 42.90 37.20
St. Gallenkappel 21.15 15.45
Tann 39.45 3379
Tuggen 26.95 21.15
Uetliburg 39.50 3375
Uznach 26.95 21.15
Wagen 28.05 22.35
Wald 33.75 28.05
Walde 32.65 26.95
Wangen 36.10 30.30

Hinweis: Pro Fuhre werden mindestens 7 m?® Transportanteil verrechnet
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Fahrmischer mit Teleskopforderband 16.5m

Mit dem Forderband Gberwindet unser NeoCret und unsere
Gesteinskornungen auch grossere Distanzen und Hindernisse.

Max. Leistung Forderband
75m/h

Nutzlast mit Forderband
14°800 kg entspricht Kies 8.00 m®, NeoCret 6.00 m®

Abladen ist nicht moglich:

- Wenn Fahrzeug nicht gerade steht

- Bei weichem Untergrund
- Entscheid trifft Chauffeur

Verrechnung nach Aufwand
Alle Kies-, Sand- und NeoCret-Sorten werden zum Preislistenpreis oder Offerte ab Werk verrechnet.

Preis

4-Achs-Fahrmischer mit Teleskopférderband, Zeit ab Werk bis Riickkehr ins Werk.
Grundpauschale: 80.00 CHF

Regietarif: 244.80 CHF/h inkl. LSVA exkl. MwSt

Arbeitsbereich

7\ 10m
15,5 my,

x\
e &/

D

Rotation 310

230m-350m
q'M The—
L™ iz = - G 1
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Hinweise und Zuschlage Transporte von NeoCret und Kies

Transportbedingungen

Die Wahl des Transportmittels erfolgt, ohne Anweisung bei der Bestellung, durch die Blochlinger AG.
Einwandfreie Zufahrtsverhaltnisse sowie ungehinderte Entlademdglichkeiten werden vorausgesetzt.

Mindestfuhrmengenzuschlag

Bei Frankolieferungen mit 3-, 4- oder 5-Achsfahrzeugen missen fiir NeoCret mindestens 7 m3 und fiir Kies / Abfuhren mindestens 9 m3
pro Transport berechnet werden.

Abladezeiten

Es sind folgende Abladezeiten pro Transport eingerechnet: ~ NeoCret: 3 min pro m?
Kies: 10 min pro Transport
Langere Abladezeit wird mit CHF 3.10/Min verrechnet.

Franko Lieferungen

Bei grosseren Materialmengen erstellen wir lhnen gerne ein Franko-Angebot.

Preise
Ab Werk Hinterwis exkl. MwSt.
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Hinweise und Zuschlage NeoCret

Zusatzmittel

Zusatzmittel fur Abbindeverzogerung, Frostschutz, Mértelvorlagen etc. werden gemass
nachstehenden Preisen separat verrechnet.

vz Verzogerer 6.70 CHF pro kg
FS Frostschutz 5.30 CHF pro kg
FM Fliessmittel 6.40 CHF pro kg
LP Luftporenbildner 5.70 CHF pro kg
Zusatzstoffe
Stahlfasern auf Anfrage CHF pro kg
Kunststofffasern auf Anfrage CHF pro kg
Farbpigmente auf Anfrage CHF pro kg

CO, Zuschlag | Energiezuschlédge

Die aktuelle Zuschldage entnehmen Sie unserer Homepage.

Winterzuschlag
Generell ab 1. Dezember bis Ende Februar 5.10 CHF/m3.

Kleinmengenzuschlag

Kleinmengen werden ohne Preiszuschlag verrechnet.

NeoCret nach Zusammensetzung

Unklassifizierter NeoCret nach Zusammensetzung z.B. NeoCret Ma150 M16 unterliegt keiner Norm.
Garantiert wird ausschliesslich fir die exakte Dosierung der einzelnen Komponenten.
Die Einhaltung der Konsistenz wird bis max. 45 Minuten nach der Produktion garantiert.

SCC kann an der Oberflache Lunkern und Verfarbungen aufweisen. Er kann daher nicht als Sichtbeton deklariert werden.

Bestellungen Etappe Vorlaufzeit
Im Interesse einer termingerechten Bedienung halten Sie bitte folgende Vorlaufzeiten ein.  bis 30m? 1Tag
Bestellungen sind am Vortag bis spatestens 15.00 Uhr an die Disposition zu richten. ab 30m? 2 Tage
Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. ab 100 m?® 3 Tage
Bitte halten Sie bei Bestellungen folgende Informationen bereit: v Sorte v Konsistenz v Menge

v Lieferbeginn v Einbauart v Einbauleistung

Ihre telefonische Bestellung kann zur Qualitatssicherung aufgezeichnet werden.

Weitere NeoCret Sorten

Fir weitere NeoCret Sorten mit Zusatzstoffen wie Farbpigmenten, Kunststoff- oder Stahlfasern kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf.

Restbeton

Fir die Entsorgung von nicht verarbeiteten Frischbeton wird ein Aufwandbeitrag von 66.30 CHF/m?® verrechnet.
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